L'etancheite des toits terrasses
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Systéme P10 - Parastar

ER Vérification et préparation du support

] Pose des costiéres en acier galvanisé 10/10¢, fixées au talon tous les 10 cm
en quinconce

EJ Passage du primaire d'adhérence Siplast Primer en partie courante et en relevés

Pose de la platine d'évacuation d'eaux pluviales et des sorties éventuelles
(crosse, VMC...) avec le renfort d'étanchéité en Adebase

E Pose de la 17 couche d'étanchéité adhésive Adebase en partie courante

A Pose des équerres de renfort et des goussets d'angles en Paradiene 35S R4
soudées en plein

Pose du trop-plein
] Pose de la 22 couche d'étanchéité Parastar Vert traité anti-racines soudée en
plein
] Finition des relevés d'étanchéité: équerres en Parastar Vert soudées en plein
il Protection des relevés par bandes solins ou couvertines
fEl Mise en ceuvre des bacs pré-végétalisés Canopia Jardibac

CCP Parastar

Pente admissible: = 3 %,
maxi 20 %

Pente 2 10 %: fixation en téte des
|és de Parastar posés dans le sens de
la pente.

La pose des costiéres n'est pas
obligatoire sur support ancienne
étanchéité bitumineuse (aluminium
délardé) ou sur support en contre-
plaqué de 19 mm (cf. DTU 43.4) avec
sous-couche Adebase fixée par vis et
plaquettes en téte.

Zone stérile de 40 cm en périphérie
des EEP.

Charge permanente sur le revéte-
ment: 223 kg/m* a capacité maximale
en eau (y compris charge forfaitaire de
100 kg/m?).

Entretien de la végétation: 2 a 3
visites par an, selon I'environnement.

/\g Variante: I'étanchéité des relevés peut étre réalisée avec la solution liquide

N Supracoating + Parathane Mat. Dans ce cas, |la pose des équerres de renfort,
des goussets d'angles et des bandes de finition des relevés, n‘a pas lieu d'étre. La
pose du Supracoating RLV se fera apres celle des 2 couches (Adebase + Parastar)
de partie courante. CCP disponible sur demande.
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